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SCIENCE ET Caracteérisation d’alliages d’aluminium
SIL/IRFRACE
V2

Obijet : Caractérisations physico-chimiques d’alliages d’aluminium plaqués (2 nuances)
- détermination de la composition chimique des alliages

Technique mise en oeuvre : SDL

v Possibilité de réaliser des profils quantitatifs de répartition en profondeur
v Epaisseur des alliages plaqués de quelques dizaines de pm

Reésultats :
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| Plaquage Al% |Cu% | Fe% [Mg% | Mn% | Si% | Zn %
98.5 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 1.24
| Ame Al% [ Cu% | Fe% |[Mg% Mn% | Si% |Zn%
98.1 | 0.36 | 0.06 | 0.28 | 1.15 | 0.04 | 0.01
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Conclusion :
Composition en continu de la surface jusque dans I’ame
Composition moyenne du plaquage et de I’ame
Informations sur les contaminations de surface et les migrations a I'interface
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